Karta Techniczna
Masa Strukturalna ,, gtadka”

+25°C
voll S &
iE

Masa Strukturalna , gtadka”

PRODUKT

Dekoracyjna masa akrylowa do kreatywnego modelowania $cian wewnatrz pomieszczen. Stuzy do wykonywania dekoracyjnych tynkéw o réznych
strukturach w zaleznosci od zastosowanych narzedzi. Produkt moze by¢ stosowany na wszystkie nosne podtoza mineralne jak: beton, gazobeton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty G-K itp. Podtoze nie musi by¢ idealnie gtadkie.

SKtAD
Mieszanina dyspersji kopolimeréow akrylowych, kruszyw mineralnych, wody, pigmentéw organicznych i nieorganicznych, srodkéw konserwujacych,
oraz innych dodatkéw modyfikujacych.

PRZECHOWYWANIE
Okres przechowywania w pojemniku zamknietym: 24 miesiecy od daty produkcji w temp. +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania moze ten czas znacznie
skrdci¢. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane s na opakowaniu.

PAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe: Wiadro 15kg; 7,5kg; 1,5kg

BEZPIECZENSTWO
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi. S24 Unikaé zanieczyszczenia skory. S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady
lekarza. S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

DANE TECHNICZNE

Gestosé objetosciowa ~ 1,59 kg/dm? (+ 10%)
Orientacyjne zuzycie ok. 1,50 kg/m? x1mm
Czas obrébki max 60 min.
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Czas wysychania warstwy max 24 godz. *
Przyczepnosc¢ [EN 15824:2009]
- do betonu >0,3MPa
Reakcja na ogien [EN 15824:2009] B-s2, dO

* dotyczy ia w y

NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, szpachelki.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - OGOLNE ZALECENIA
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Podtoze pod aplikacje powinno by¢ zwarte, nosne, suche, pozbawione wszelkich substancji zmniejszajgcych, przyczepnosé typu kurz, brud, ttuste plamy
itp. Powierzchnie scian pod aplikacje powinny by¢ réwne, gtadkie, o wyréwnanej chtonnosci, bezwzglednie zagruntowane farbg dekoracyjng piaskowa.

WYKONANIE

Uprzednio przygotowane podtoze gruntujemy FARBA GRUNTUJACA PIASKOWA i pozostawiamy do catkowitego wyschniecia. Przed rozpoczeciem
naktadania mase nalezy doktadnie wymieszaé przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta. Produkt naktada sie za pomocg pacy na grubos¢ zalezng od
faktury, ktérg chcemy uzyskac, jednak nie wieksza niz 3-5 mm. Struktura i aspekt otrzymanej powierzchni zalezg od indywidualnego sposobu naktadania
i uzycia odpowiednich do tego celu narzedzi. Zaleca sie uzycie plastikowej packi ABS do modelowania lub innych narzedzi nadajacej masie strukture
(watki, szczotki, szpachle).Wazne, aby modelowanie wykonywata na danej powierzchni jedna osoba- uzyskujemy wéwczas regularny wzoér na catej
Scianie. W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, mase nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre” tzn. nowe czesci masy doktadamy do
jeszcze niewyschnietych fragmentow juz natozonych.

ZALECENIA | UWAGI

Produkt gotowy do uzytku nie rozcienncza¢ woda, przeznaczony do stosowania wewnatrz pomieszczer. Temperatura otoczenia podczas stosowania i
wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Nie stosowac przy temperaturze podtoza
ponizej +5°C. Podane czasy obrébki oraz schniecia ulegaja znacznym zmianom w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych Powierzchnie
narazone na zabrudzenie zabezpieczy¢, a zabrudzenia usuwac przed zaschnigciem. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy wietrzy¢ je do zaniku charakterystycznego zapachu Narzedzia umy¢ czystg woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy. Informacje zawarte w
instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s3 podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta gdyz
warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - INFORMACJE SZCZEGOtOWE

Tynki cementowe, | Wiek co najmniej 28 dni:

cementowo-wapienne | Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym.
Osypliwe i stabo przyczepne tynki nalezy usungé, a nieréwnosci i wgtebienia wyréwnaé np. szpachla
gipsowa. Po wyschnieciu gipsu zagruntowac catg powierzchnie preparatem gteboko penetrujacym.

Powierzchnie gipsowe | Wiek min. 3 dni

lub wykornczone | Oczysci¢ powierzchnig, zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym.

szpachlami

akrylowymi

Ptyty G-K . . . . . . . .
Ptyty zaspinowac szpachlg gipsowa Greinplast SGT z wykorzystaniem tasm zbrojacych. Nastepnie

cala powierzchnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym.

Powierzchnie Wiek co najmniej 60 dni w okresie letni, w okresie zimowym co najmniej 90 dni.
betonowe Zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym.

Paroszczelne powtoki | Bezwzglednie usunaé, powierzchnie oczysci¢ i ewentualne nieréwnosci wyréwnaé np. szpachlami
malarskie po farbach | gipsowymi. Nastepnie cata powierzchnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym.
olejnych

Powtoki malarskie po | Bezwzglednie usungé, powierzchnie oczysci¢ i ewentualne nieréwnosci wyréwnacé np. szpachlami
farbach  mineralnych | gipsowymi. Nastepnie catg powierzchnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym.
(klejowych,
wapiennych, itp.)

Pozostate powtoki - Powtoki nie nosne:

malarskie Bezwzglednie usunac, powierzchnie oczysci¢ i ewentualne nierdwnosci wyréwnac np. szpachlami
gipsowymi. Nastepnie catg powierzchnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym.

- Powtoki o dobrej przyczepnosci:

Oczysci¢ i zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym.

Powierzchnie z Zmy¢ woda z dodatkiem koncentratu Greinplast AP (stezenie preparatu w wodzie jest uzaleznione od
widoczna biokorozjg rodzaju zabrudzenia, zalecane stezenie 1:10 do 1:20, szczegétowe informacje podano w karcie
(algi, grzyby, itp.) technicznej preparatu) i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Nastepnie zdezynfekowaé

preparatem Greinplast AG. Preparat musi pozosta¢ na $cianie min. 24godz. Po 24 godzinach zmy¢
wodg i zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym

Spoiny akrylowe, Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Na skutek wysokiej elastycznosci i r6znej chtonnosci tego
masy uszczelniajace typu produktéw na masach tych mogg powstac rysy i przebarwienia.
Kazdorazowo wykonac wtasngocene przyczepnosci.
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Powierzchnie brudne, Zmy¢ woda z dodatkiem koncentratu Greinplast AP (stezenie preparatu w wodzie jest uzaleznione
zattuszczone, trudne od rodzaju zabrudzenia (zalecane stezenie 1:10 do 1:20), szczegétowe informacje podano w karcie
do usuniecia plamy technicznej preparatu i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Podtoza z widocznymi Wykwity solne nalezy usunaé¢ mechanicznie, nastepnie powierzchnie zagruntowac preparatem
wykwitami solnymi gteboko penetrujacym.

Inne podtoza nie ujete Przygotowanie nalezy skonsultowac z Dziatem Doradztwa Technicznego.
W niniejszej instrukcji

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

C€
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